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¿COMO SE PUEDEN
ELIMINAR?

Esta contaminación viene de actividades humanas como la agricultura, la industria y las casas.. Afecta
la calidad del agua y daña los ecosistemas naturales. También es peligrosa para la salud de las
personas que viven en la zona, los metales como el hierro, cobre y zinc llegan al agua a través de
desechos y pueden acumularse en animales y plantas, afectando la biodiversidad.

¿QUÉ ES LA
CONTAMINACIÓN
POR METALES
PESADOS?

Es un proceso en el que la luz (generalmente solar o de una lámpara
especial) se usa para ayudar a eliminar metales pesados del agua
contaminada.

Se agregan
nanopartículas

especiales (como las
de óxido de cadmio,
CdO) al agua sucia.
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¿QUE ANALISIS SE LE HACEN A LOS POLVOS?

SIRVEN PARA SABER DE QUÉ ESTÁ HECHO EL POLVO Y CONOCER SUS PROPIEDADES

XPS

DIFRACCIÓN DE
RAYOS X UV-VIS

Nos dice que
pasa al calentar
el polvo

Nos dice que
elementos estan
en la superfice

Muestra cómo
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los átomos.
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(TAMBIÉN SE LLAMAN CARACTERIZACIONES)

TGA Y DSC

¿CUÁLES SON LOS RESULTADOS
DE ESOS ANÁLISIS?

¿Las nanopartículas de CdO
funcionarían?

Si, siempre y cuando tengan estas características de síntesis: 

600°C

CENTRIFUGANDO

Las nanoparticulas de CdO tienen las mismas caracteristicas de
otras nanoparticulas de CdO usadas en proyectos similares que

buscan degradar contaminantes en aguas. 
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