
AEROGELES DE CELULOSA BACTERIANA FUNCIONALIZADOS
CON GRUPOS AMINO PARA LA REMOCIÓN DE CO₂,
COLORANTES Y METALES PESADOS: UNA APROXIMACIÓN
DESDE CULTIVOS DE KOMBUCHA

INTRODUCCIÓN
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METODOLOGÍA

Ante la creciente contaminación ambiental por colorantes, metales pesados y CO₂, se
requieren materiales sostenibles y eficientes para su remoción. En este estudio se
emplea celulosa bacteriana extraída deL SCOBY (colonia simbiótica de bacterias y
levaduras) del té de kombucha para desarrollar aerogeles nativos y funcionalizados
con grupos amino mediante 3-aminopropiltrietoxisilano (APTES), evaluando su
capacidad adsorbente frente a distintos contaminantes en fases líquida y gaseosa.
Esta propuesta busca entender el impacto de la funcionalización en el desempeño
del material como adsorbente.

OBTENCIÓN DEL MATERIAL

PREPARACIÓN DEL AEROGEL
NATIVO

PRUEBAS DE ADSORCIÓN

Fuente: SCOBY
Proceso: Extracción del hidrogel
de celulosa bacteriana

Se espera que los aerogeles funcionalizados con grupos amino presenten mayor
eficiencia en la adsorción de contaminantes aniónicos y ácidos (como metales
pesados, colorantes y dióxido de carbono) comparados con los aerogeles nativos.
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Pretramiento del hidrogel
Liofización → aerogel de
celulosa nativa

CARACTERIZACIÓN INICAL Y
FUNCIONALIZADO

FTIR, SEM-EDX, XRD, BET
Porcentaje de humedad,
pruebas de absorción y
ángulo de contacto

Contaminantes en fase acuosa:
Colorantes como azul de
metileno y negro reactivo 5
Metales pesados como Cu y
Cr

Contaminantes en fase gas:
Dióxido de carbono

EVALUACIÓN DE LA ADSORCIÓN

Efecto del pH
Cinéticas de adsorción
Isotermas de adsorción
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Figura 1. La funcionalización con grupos amino mediante
la condensación de APTES en el polímero de celulosa
bacteriana se espera que aumente la capacidad de
adsorción de contaminantes prioritarios como
colorantes, metales pesados y dióxido de carbono.
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