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Introducción

Los materiales nanoestructurados han estado ganando interés debido a sus diversas propiedades fisicoquímicas

de naturaleza catalítica, electrónica, magnética, mecánica, óptica y adsorbentes. Son usados ampliamente en

diversas tecnologías como la purificación del aire y agua, fotocatálisis, sensores de gas, celdas solares de alto

efecto y dispositivos microelectrónicos. Por otra parte, en años recientes los polímeros naturales como el alginato

han demostrado tener diversas aplicaciones medioambientales. Además, al modificarlos con nanopartículas

mejoran sus propiedades mecánicas, eléctricas y biomédicas. Los nanocompuestos de alginato a base de

titanatos mejoran su estructura y propiedades de adsorción1. El objetivo de este trabajo es sintetizar microesferas

de hidrogel de alginato compuestas de nanotubos de titanio para evaluar sus propiedades como adsorbente de

azul de metileno y plomo en medios acuosos.
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